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Figura 1.

Deformaciones elásticas 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1.

 

- -

Fuente: 



I 63

In
v
e

s
ti
g

a
c

ió
n

AXIOMA

ISSN: E-ISSN:

Tabla 2. 

E (Gpa) Alar. en rotura
Reducción 
de área (%)

.

Tabla  3:
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Figura 2.

Figura 3.
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Figura 4.

Figura 5.
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Figura 6.

CONCLUSIONES
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